


2019.03.29

空  白1件 (P1/2)

2019.03.19

TFF8C261

口罩

┌───────────────────────┬────────────────────┬────────────┐　
│試　驗　項　目　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　 試　驗　結　果　　　　　　 │試　驗　方　法　　　　　│　
├───────────┬───────────┼────────────────────┼────────────┤　
│防護效果(%)　  │1　　　　　　　　　　 │　  84.75　 　│CNS 15980 Z3039:2017 8.1│　
│　 　├───────────┼────────────────────┤　 　│　
│　 　│2　  │　  87.25　 　│　 　│　
│　 　├───────────┼────────────────────┤　 　│　
│　 　│3　  │　  86.39　 　│　 　│　
│　 　├───────────┼────────────────────┤　 　│　
│　 　│最小值　 　│　  84.75　 　│　 　│　
└───────────┴───────────┴────────────────────┴────────────┘　
　註: 假頭尺寸: M　

　註: 依委託者所提供來樣資料為: 藍鷹牌立體可塑型口罩　

　註: 試餘樣品應委託人要求已隨本報告退還不再接受檢驗。　



2019.03.29

空  白1件 (P2/2)

2019.03.19

TFF8C261

口罩



2019.04.11

空  白1件 (P1/5)

2019.04.01

TFF8C261-A

口罩

┌───────────────────────┬────────────────────┬────────────┐　
│試　驗　項　目　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　 試　驗　結　果　　　　　　 │試　驗　方　法　 　│　
├───────────┬───────────┼────────────────────┼────────────┤　
│耐摩擦牢度　 　│乾　 　│　 4-5  │CNS 15980 Z3039-2017 8.6│　
│　 　├───────────┼────────────────────┤　 　│　
│(級)　 　│濕　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　4-5　  │ISO 105-X16:2016　 　│　
├───────────┴───────────┼────────────────────┼────────────┤　
│游離甲醛含量(ppm)　  │　 　N.D.　　　　　　　　　│CNS 15980 Z3039-2017 8.8│　
│　 　│　 　│CNS 15580-1 L3271-1-2012│　
├───────────────────────┼────────────────────┼────────────┤　
│pH值　 　│　　　　　　　　　6.0　  │CNS 15980 Z3039-2017 8.9│　
│　 　│　 　│ISO 3071:2005　  │　
│　 　│　 　│(蒸餾水)　 　│　
│　 　│　 　│測試溫度:21℃　  │　
├───────────┬───────────┼────────────────────┼────────────┤　
│耳帶斷裂強力　 　│鬆緊帶與本體接合處　　│　 　26.2　 　│CNS 15980 Z3039-2017 8.4│　
│(N)　  │　 　│　 　│速度:10± 1cm/min,CRE　　│　
│　 　│　 　│　 　│夾距:10cm　  │　
└───────────┴───────────┴────────────────────┴────────────┘　
　註: N.D.=Not Detected.(<16ppm)/未檢出(低於偵測極限值)　

　註: 標準限值: ≦ 20 ppm　

　註: 依委託者所提供來樣資料為: 藍鷹牌立體可塑型口罩　

　註: 試餘樣品應委託人要求已隨本報告退還不再接受檢驗。　



2019.04.11

空  白1件 (P2/5)

2019.04.01

TFF8C261-A

口罩

┌───────────────────────┬────────────────────┬────────────┐　
│試　驗　項　目　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　 試　驗　結　果　　　　　　 │試　驗　方　法　　　　　│　
├───────────┬───────────┼────────────────────┼────────────┤　
│次微米過濾效率(%)　  │1　　　　　　　　　　 │　  85.41　 　│CNS 15980 Z3039-2017 8.2│　
│　 　├───────────┼────────────────────┤　 　│　
│(DEHS)　 　│2　  │　  84.40　 　│　 　│　
│　 　├───────────┼────────────────────┤　 　│　
│　 　│3　  │　  85.42　 　│　 　│　
│　 　├───────────┼────────────────────┤　 　│　
│　 　│最小值　 　│　  84.40　 　│　 　│　
├───────────┼───────────┼────────────────────┤　 　│　
│次微米過濾效率(%)　  │1　  │　  97.77　 　│　 　│　
│　 　├───────────┼────────────────────┤　 　│　
│(NaCl)　 　│2　  │　  97.83　 　│　 　│　
│　 　├───────────┼────────────────────┤　 　│　
│　 　│3　  │　  97.46　 　│　 　│　
│　 　├───────────┼────────────────────┤　 　│　
│　 　│最小值　 　│　  97.46　 　│　 　│　
└───────────┴───────────┴────────────────────┴────────────┘　
　註: 依委託者所提供來樣資料為: 藍鷹牌立體可塑型口罩　 �　

　註: 試餘樣品應委託人要求已隨本報告退還不再接受檢驗。　



2019.04.11

空  白1件 (P3/5)

2019.04.01

TFF8C261-A

口罩

┌───────────────────────┬────────────────────┬────────────┐　
│試　驗　項　目　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　 試　驗　結　果　　　　　　 │試　驗　方　法　　　　　│　
├───────────┬───────────┼────────────────────┼────────────┤　
│吸氣阻抗(Pa)　 　│1　　　　　　　　　　 │　  111.2　 　│CNS 15980 Z3039-2017 8.3│　
│　 　├───────────┼────────────────────┤　 　│　
│　 　│2　  │　  114.6　 　│　 　│　
│　 　├───────────┼────────────────────┤　 　│　
│　 　│3　  │　  115.1　 　│　 　│　
│　 　├───────────┼────────────────────┤　 　│　
│　 　│最大值　 　│　  115.1　 　│　 　│　
├───────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤　
│呼氣阻抗(Pa)　 　│1　  │　  110.6　 　│CNS 15980 Z3039-2017 8.3│　
│　 　├───────────┼────────────────────┤　 　│　
│　 　│2　  │　  111.6　 　│　 　│　
│　 　├───────────┼────────────────────┤　 　│　
│　 　│3　  │　  112.7　 　│　 　│　
│　 　├───────────┼────────────────────┤　 　│　
│　 　│最大值　 　│　  112.7　 　│　 　│　
└───────────┴───────────┴────────────────────┴────────────┘　
　註: 依委託者所提供來樣資料為: 藍鷹牌立體可塑型口罩　

　註: 假頭尺寸:M　

　註: 試餘樣品應委託人要求已隨本報告退還不再接受檢驗。　



2019.04.11

空  白1件 (P4/5)

2019.04.01

TFF8C261-A

口罩

┌───────────────────────┬────────────────────┬────────────┐　
│　 　│　  試　驗　結　果　  │　 　│　
│試　驗　項　目　 　├────────────────────┤試　驗　方　法　 　│　
│　 　│　　　　　　　 非聚酯纖維　  │　 　│　
├─────┬─────────────────┼────────────────────┼────────────┤　
│*偶氮染料 │對-胺基聯苯　  │　　　　　　　　　N.D.　 　│CNS 15980 Z3039-2017 8.7│　
│　 　├─────────────────┼────────────────────┤　 　│　
│(mg/kg)　 │聯苯胺　 　│　　　　　　　　　N.D.　 　│CNS 15205-1 L3267-1-2008│　
│　 　├─────────────────┼────────────────────┤　 　│　
│　 　│對-氯-鄰-甲苯胺　  │　 　N.D.　　　　　　　　　│GC-MS　  │　
│　 　├─────────────────┼────────────────────┤　 　│　
│　 　│2-奈胺　 　│　　　　　　　　　N.D.　 　│　 　│　
│　 　├─────────────────┼────────────────────┤　 　│　
│　 　│4-氯苯胺　 　│　　　　　　　　　N.D.　 　│　 　│　
│　 　├─────────────────┼────────────────────┤　 　│　
│　 　│2,4-二氨基苯甲醚　　　　　　　　　│　　　　　　　　　N.D.　 　│　 　│　
│　 　├─────────────────┼────────────────────┤　 　│　
│　 　│4,4’-二胺基二苯甲烷　　　　　　　│　　　　　　　　　N.D.　 　│　 　│　
│　 　├─────────────────┼────────────────────┤　 　│　
│　 　│二氯聯苯胺　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　N.D.　 　│　 　│　
│　 　├─────────────────┼────────────────────┤　 　│　
│　 　│二甲氧基聯苯胺　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　N.D.　 　│　 　│　
│　 　├─────────────────┼────────────────────┤　 　│　
│　 　│鄰-二甲基聯苯胺　　　　　　　　　 │　　　　　　　　　N.D.　 　│　 　│　
│　 　├─────────────────┼────────────────────┤　 　│　
│　 　│3,3'-二甲基-4,4'-二氨基　  │　 N.D. 　│　 　│　
│　 　│　二苯甲烷　 　│　 　│　 　│　
│　 　├─────────────────┼────────────────────┤　 　│　
│　 　│2-甲氧基-5-甲基苯胺　  │　　　　　　　　　N.D.　 　│　 　│　
│　 　├─────────────────┼────────────────────┤　 　│　
│　 　│4,4’-亞甲雙(2-氯苯胺)　　　　　　│　　　　　　　　　N.D.　 　│　 　│　
│　 　├─────────────────┼────────────────────┤　 　│　
│　 　│4,4’-二胺基二苯醚　　　　　　　　│　　　　　　　　　N.D.　 　│　 　│　
│　 　├─────────────────┼────────────────────┤　 　│　
│　 　│4,4’-硫二苯胺　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　N.D.　 　│　 　│　
│　 　├─────────────────┼────────────────────┤　 　│　
│　 　│鄰-甲苯胺　　　　　　　　　　　　 │　　　　　　　　　N.D.　 　│　 　│　
│　 　├─────────────────┼────────────────────┤　 　│　
│　 　│2,4-甲苯二胺　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　N.D.　 　│　 　│　
│　 　├─────────────────┼────────────────────┤　 　│　
│　 　│2,4,5’-三甲苯胺　　　　　　　　　│　　　　　　　　　N.D.　 　│　 　│　
│　 　├─────────────────┼────────────────────┤　 　│　
│　 　│鄰-甲氧基苯胺　　　　　　　　　　 │　　　　　　　　　N.D.　 　│　 　│　
│　 　├─────────────────┼────────────────────┤　 　│　
│　 　│鄰-胺基偶氮甲苯　　　　　　　　　 │　　　　　　　　　N.D.　 　│　 　│　
│　 　├─────────────────┼────────────────────┤　 　│　
│　 　│5-硝基-鄰-甲苯胺　　　　　　　　　│　　　　　　　　　N.D.　 　│　 　│　
│　 　├─────────────────┼────────────────────┤　 　│　
│　 　│4-胺基偶氮苯　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　N.D.　 　│　 　│　
│　 　├─────────────────┼────────────────────┤　 　│　
│　 　│2,4-二甲苯胺　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　N.D.　 　│　 　│　
│　 　├─────────────────┼────────────────────┤　 　│　
│　 　│2,6-二甲苯胺　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　N.D.　 　│　 　│　
└─────┴─────────────────┴────────────────────┴────────────┘　
　註: "*"委外測試。 註: N.D.=Not Detected.(<20 mg/kg)/未檢出(低於偵測極限值)。 註: 標準限值: 不得檢出。　

　註: 依委託者所提供來樣資料為: 藍鷹牌立體可塑型口罩　

　註: 試餘樣品應委託人要求已隨本報告退還不再接受檢驗。　



2019.04.11

空  白1件 (P5/5)

2019.04.01

TFF8C261-A

口罩
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